
Tilsynsrapport
E=IFORCEEtlrcStutteri Krosnes

v/ Pia Bertelsen
Skunshavevej I
9460 Brovst

Dato: 23-04-2018
Besøgsnr: 512223
Flapportnr: 512223
Kontrolsted: Skunshavevej g

Ved besøget på deres virksomhed den 10-04-2018 blev der udtaget 1

Den udtagne prøve havde korrekt angiven holdighed.

Metalrester fra undersøgelseme af guld, platin og palladiunl følger vedlagt.
Metalrester af sølv beholdes af Ædelmetalkontrollen, jf. bek. nr. 156 af 1999 § 17.

Ved at indsende prøver fta Deres produktion eller import kan De få kontrol,eret holdigheden.
Prøvningerne udføres fra dag til dag.

Ædelmetalkontrollen
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Ædelmetalkontrollen

Stutteri Krosnes
v/ Pia Bertelsen
Skunshavevej I
9460 Brovst

Oplysning om kontrolresultater

Kontrolbesøg nr.: Kontrolsted:

Brøndby. 2018-04-23

sag: 118-20243

Side 1 af 1

Udlørl:
2018-04-105't2223 Skunshavevej 9

Opnåede kontrolresultater for holdighed af de udtagne prøver er:

Pose Emne Beskrivelse Metal Holdighed
Angivet Bestemt

514298 Vedh€enq Sølv 925 932

Bemærkninger:

Besiemmelsen af holdighed er sket som enkeltbestemmelse.
Overskydende prøvemateriale af guld, platin eller palladium og inspektionsrapport fremsendes separat.

Ædelmetalkontrollen
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